ЗАПОВЕД

№ А 607
София, 28.10.2020г.
П
Да извършва контрол на
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Контрол на метали и метални съоръжения: отливки, изковки, тръби - основен метал, заварени съединения и образци от тях
	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти
	Дебелини на стени (изтъняване и корозия)
	Ултразвуков метод  за контрол на дебелини на стени;

РП-1;

БДС EN ISO 16809
	Техническа спецификация на клиента

	2.
	Контрол на метали и метални съоръжения: отливки, изковки, тръби - основен метал, заварени съединения и образци от тях
	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти
	Вид, местоположение и големина на индикации
	Метод с проникващи течности;

РП-2;

РП-3;

БДС EN ISO 3452-1

БДС ЕN 1371-1
БДС ЕN 1371-2
БДС EN 10228-2
БДС ЕN 10893-4
	БДС EN ISO 23277;

БДС ЕN 1371-1
БДС ЕN 1371-2
БДС EN 10228-2
БДС ЕN 10893-4

Техническа спецификация на клиента

	3.
	Контрол на метали и метални съоръжения: отливки, изковки, тръби - основен метал, заварени съединения и образци от тях
	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения/ продукти
	Вид, местоположение и големина на индикации
	Магнитно-прахов метод;

РП-4;

РП-5;

БДС EN ISO 17638
БДС ЕN ISO 9934-1
БДС EN 10228-1
БДС ЕN ISO 10893-5
	БДС EN ISO 23278 

БДС EN 10228-1
БДС ЕN ISO 10893-5
Техническа спецификация на клиента


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
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ИА БСА Заповед № А 607/28.10.2020г. 

Стр 2/2

